NATURLICHER ELEMENTBAU VON A-7

Sommerlicher Warmeschutz

Dammung ist nicht gleich Dammung. Material, das
im Winter sinnvoll zur Heizkostensenkung einge-
setzt wird, eignet sich nicht automatisch auch fir
den sommerlichen Wéarmeschutz.

Was fur den Warmeschutz im Winter der U-Wert
(friher k-Wert) ist, sind im sommerlichen Wéarme-
schutz Amplitudendampfung und Phasenverschie-
bung. Wahrend die Amplitudendampfung zeigt wie
stark der Temperaturdurchgang durch ein Bauteil
gemindert wird (Warmespeicherkapazitat), gibt die
Phasenverschiebung an, um wie viele Stunden der
Durchgang der Maximaltemperaturen verzogert
wird.

Amplitudendampfung und Phasenverschiebung

Ahnlich wie beim U-Wert im Winter lassen sich Da-
cher und Wénde auch fur den Sommer berechnen.
Die entscheidenden Parameter sind hier die Ampli-
tudendampfung und die Phasenverschiebung. Unter
der Amplitudendampfung versteht man das Verhalt-
nis von Aussentemeraturschwankung zur Innen-
temperaturschwankung. Betragt beispielsweise die
Aussentemperaturschwankung 30C und die Innen-
temperaturschwankung 3T, so betragt der Wert
der Amplitudendampfung 10 (30C / 3C).

Mit anderen Worten: Die Temeraturschwankung
wird durch das Bauteil, auf dem Weg von Aussen
nach Innen, auf ein Zehntel gedampft.

Die Phasenverschiebung ist die Zeitspanne zwi-
schen dem Auftreten der hochsten Aussentempera-
tur und dem Auftreten der héchsten Innentempera-
tur.
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Ein Ziel des sommerlichen Warmeschutzes ist es,
den Temperaturdurchgang durch ein Dach oder ei-
ne Wand so zu verzdgern, dass die hochste Tempe-
ratur des Tages erst dann auf die Raumseite ge-
langt, wenn es draussen schon so kihl ist, dass
man der Raumaufheizung aus den Bauteilen durch
Liftung entgegenwirken kann. Angestrebt wird eine
Phasenverschiebung von 10 - 12 Stunden. Ein Teil
der im Bauteil gespeicherten Warme wird dann
auch wieder nach aussen abgeleitet.

Daher kommt es auf der Raumseite der Konstrukti-
on nicht zur gleichen Temperatur wie auf der Aus-
senseite. Das Verhaltnis zwischen der maximal auf-
tretenden Temperaturdifferenz auf der Aussenseite
und Innenseite nennt man Amplitudendampfung. Je
nach Konstruktion, Nutzung und Exposition wird ei-
ne Mindestamplitudendampfung von 10 bis 15 an
gestrebt.

Vergleich homogener Bauteile:

360mm Beton U-Wert 2.740 W(m? K)
Amplitudendampfung 15

360mm Mineralwolle (60kg) U-Wert 0.093 W(m?* K)
Amplitudendampfung 160

360mm AppenzellerHolz U-Wert 0.232 W(m? K)
Amplitudendampfung 3200

Gerechnet mit: Thermo 2001 von Dr. Krieg

Bei Vollholz liegt der Amplitudenausschlag um Null,
das ist mit riesigem Abstand besser als alle anderen
Baustoffe. Das Vollholzhaus garantiert bei jeder Ex-
tremwetterlage im Inneren ein angenehmes und
ausgeglichenes Wohnklima.
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